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LAMPIRAN 
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DOKUMNETASI 

Pemeriksaan berat jenis semen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsitensi normal semen  portland 
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Pengujian waktu pengikat awal dan mengeras semen portland 

 

Analisa saringan agregat  

 



90 

 

Pemeriksaan berak jenis 
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Pemeriksaan kadar orgaik agregat halus (pasir sungai) 

 

Pemeriksaan keausan agregat kasar (kerikil) dengan mesin los angles 
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Pemeriksaan berat volume agregat  
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Pemeriksaan kadar air agregat 

 

Pemeriksaan kadar lumpur agregat 
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Pembuatan benda uji 

 

 

Pemeriksaan nilai slump 
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Pengujian kuat tekan beton 

 

Pengujian kuat tarik belah 

 


