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ABSTRAK 

NURFAHMIL. Analisa campuran aspal porus menggunakan material di Desa 

Lipukasi Kabupaten Barru (dibimbing oleh Rahmawati dan Imam Fadly) 

 

Penelitian  ini  bertujuan menganalisis  sifat  dan karasteristik  agregat untuk 

campuran aspal porus dan  menguji  material  agregat  yang ada di Desa Lipukasi 

Kabuaten Barru. Aspal porus merupakan inovasi untuk mengurangi genangan air 

di atas permukaan jalan. Aspal porus memiliki nilai stabilitas yang rendah yang 

disebabkan oleh banyaknya rongga dalam campuran lapisan perkerasan. Aspal 

porus digunakan pada jalan lalu lintas yang rendah. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui nilai marshall dan kekuatan material berdasarkan kriteria marshall 

agregat. Rancangan campuran berdasarkan komposisi agregat sesuai dengan 

persyaratan gradasi (Asphalt Concrete-Wearing Course) atau disingkat AC-WC. 

Kadar aspal ditetapkan menggunakan aspal penetrasi 60/70 sebagai bahan pengikat 

dan di buat benda uji marshall dengan 3 variasi tumbukan. Hasil penelitian 

menunjukkan pada campuran aspal porus didapat hasil yang baik pada variasi 

tumbukan 50 diperoleh nilai stabilitas 855 kg, flow 3,79 mm, VMA 24,12 %, VIM 

23,8 %, MQ 360,12 %. Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh bahwa campuran 

aspal porus dengan menggunakan material bersumber dari Lipukasi dengan 

menggunakan bahan pengikat aspal penetrasi 60/70 telah memenuhi spesifikasi dan 

layak digunakan dalam campuran aspal porus. 

 

 

Kata Kunci : Aspal porus, Marshall,Aspal penetrasi 60/70. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

NURFAHMIL. Analysis of Porous Asphalt Mixture Using Materials in Lipukasi 

Village, Barru Regency (supervised by Rahmawati and Imam Fadly) 

 

This study aims to analyze the properties and characteristics of aggregates for 

porous asphalt mixtures and test the aggregate materials in Lipukasi Village, Barru 

Regency. Porous asphalt is an innovation to reduce water puddles on the road 

surface. Porous asphalt has a low stability value caused by the many cavities in the 

pavement mixture. Porous asphalt is used on low traffic roads. This study aims to 

determine the marshall value and material strength based on the aggregate marshall 

criteria. The mixture design is based on the aggregate composition in accordance 

with the gradation requirements (Asphalt Concrete-Wearing Course) or abbreviated 

as AC-WC. The asphalt content is determined using 60/70 penetration asphalt as a 

binder and a marshall test object is made with 3 variations of impacts. The results 

showed that the porous asphalt mixture obtained good results at a variation of 50 

impacts, obtaining a stability value of 855 kg, flow 3.79 mm, VMA 24.12%, VIM 

23.8%, MQ 360.12%. Based on the research, it was found that the porous asphalt 

mixture using materials sourced from Lipukasi using 60/70 penetration asphalt 

binder has met the specifications and is suitable for use in porous asphalt mixtures. 

 

 

Keywords : Porous Asphalt, Marshall,60/70 penetration Asphalt 
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