
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOKUMENTASI 

Konsistensi normal semen 

      

Pengujian waktu mengikat awal dan mengeras semen 

 

 



     Pemeriksaan kering permukaan (SSD) pada agregat halus 

              

Analisa saringan  

      

 

 

 

 



Pemeriksaan berat jenis dan penyerapan agregat 

       

       

 

 

 

 

 



Pemeriksaan kadar organik agregat halus pasir 

       

 

Pemeriksaan keausan agregat kasar (kerikil) dengan mesi Los Angeles 

 

 

 

 



Pemeriksaan berat volume agregat 

 

 

 

 

 

 



     Pemeriksaan kadar air agregat 

      

 

Pemeriksaan kadar lumpur agregat 

      ’ 



Pembuatan benda uji 

 

 

Pemeriksaan nilai slump 

 

 

 

 



Proses pengkaplingan      

     

 

Pengujian kuat tekan beton 

     

 

 

 



Pengujian kuat tarik belah 

  

 

Lokasi pengambilan sampel pasir  

 

 


